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(54)(57) СТАЛЬ, содержащая углерод,
марганец, кремний, алюминий, кальций

барий и железо, о т л и ч а ю -
щ а я с я тем, что, с целью повыше-
ния пластичности и предела усталост-
ного разрушения в горячекатаном сос-
тоянии, она дополнительно содержит
бор, азот и цирконий при следующем
соотношении компонентов, мае. %:
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